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多試料UV照射装置による 
耐衝撃ポリスチレンの迅速劣化評価 

PYA5-009 

耐候性試験 

光・熱・酸化劣化評価, 促進劣化, HIPS 

[背景] 一度に最大で18個の試料の促進劣化を可能とする新たに開発した多試料UV照射装置（UV-1048E）を用いた、耐衝撃ポリス

チレン （HIPS）の迅速劣化評価の例を紹介する。さらに、従来の単一試料用のマイクロUV照射装置（UV-1047Xe）での促進劣化の

度合と比較をする。 

[方法] HIPSジクロロメタン溶液（20 μg/μL）の5 μL を試料カップの底部に採取し、回転する試料カップホルダーに設置し、 ジクロロメ

タンを蒸発揮散させ、HIPS100 μg を薄膜状に析出させたのち一定時間UV照射を行った。次に、試料カップを多機能パイロライザー 

（EGA/PY-3030D）に導入し、発生ガス分析MS（EGA-MS）測定を行った。さらに、従来の単一試料UV照射装置においてHIPS試料

にUV照射し、両装置間の劣化度合の相関性を評価した。 

[結果] 単一試料UV照射装置と多試料UV照射装置でUV光照射した際のサーモグラムのピーク形状の変化を比較すると、Fig. 1に示

すようにどちらも照射時間の増加に伴いピーク幅が広がることから、HIPSの劣化度合が増加することがわかった。さらに、ピーク高さ

の10%の位置でのピーク幅を指標として両装置における試料の劣化度合を比較したところ、Fig. 2に示すように多試料UV照射装置で

は単一試料UV照射装置の約6倍の時間を要するものの、両装置間の相関が高いことが分かった。また、このときのピーク幅の再現

性はRSD 4.3% （n = 5）以下であった。以上のことから、多試料UV照射装置では多くの試料を取扱う際の促進劣化の効率を向上す

ることができるとともに、従来の単一試料UV照射装置と同様の劣化評価が可能であることが分かった。 

PYA5-007, PYA5-008 

多機能パイロライザー,  多試料UV照射装置, マイクロUV照射装置, 不活性化金属キャピラリーカラム 

Fig. 2  UV照射時間とHIPSのEGAサーモグラムの 

ピーク高さ10%位置のピーク幅の関係 

（UV光照射と分析条件はFig. 1に同じ） 

Ref: K. Matsui et al., Polym. Test., 56 (2016) 54-57 
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Fig. 1  単一試料UV照射装置 （A） と 多試料UV装置（B）で 

促進劣化させたHIPSのEGAサーモグラム 
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（UV光照射条件） 温度:60ºC, 雰囲気ガス: 空気, 

            試料カップホルダー回転速度: 0.3 rpm 
 

 

（EGA-MS分析条件） 加熱炉温度: 100 - 600ºC （20 ºC/min）,  

                 不活性化金属チューブ L=2.5 m, i.d.=0.15 mm,  

                 カラム流量: He 50 mL/min,  スプリット比: 1/50 
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